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IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

Proyecto:

Ubicacion:

PLAN PARCIAL LOMA DEL CENTENARIO

MUNICIPIO DE PASTO

IDENTIFICACION DEL MATERIAL:

Procedencia:

Material de sitio

Descripcién:

Suelos limo arcillosos de poca plasticidad

Fecha del ensayo:

Diciembre 02-2021

Referencia:

Apique No.8-M1

Profundidad:

2,20 mts

PRUEBAS Vv Vh gricm®
M= Peso material en gr 100,2 44,22 2.8
V= Volumen en cm?® 442
% PESO UNITARIO = (M) 2,27

[@)

OBSERVACIONES: Muestra tomada a una profundidad de 1,80 mts

Elaborado por:
Firma:

Nombre:

Cargo:

Alexander Santacruz Mufioz

Laboratorista en Geotecnia y Pavimentos

Aprobado por:

Firma:

Nombre: Javier Enriquez Bravo

Cargo: 1.C. Esp. Geotecnia Vial y pavimentos
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Tec Ingenieria SAS

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

Proyecto: PLAN PARCIAL LOMA DEL CENTENARIO

Ubicacion: MUNICIPIO DE PASTO

IDENTIFICACION DEL MATERIAL:

Procedencia: Material de sitio

Descripcion: Suelos limo arcillosos de poca plasticidad Fecha del ensayo: Diciembre 02-2021
Referencia: Apique No.8-M2 Profundidad: 4,20 mts
PRUEBAS M \"/ gricm?®
M= Peso material en gr 103,2 45,8 2,25
V= Volumen en cm?® 45,8
% PESO UNITARIO = % 2,25

OBSERVACIONES: Muestra tomada a una profundidad de 3,50 mts

Elaborado por: Aprobado por:
Firma: Firma:
Nombre: Alexander Santacruz Muhoz Nombre: Javier Enriquez Bravo

Cargo: Laboratorista en Geotecnia y Pavimentos Cargo: I.C. Esp. Geotecnia Vial y pavimentos
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO:
Proyecto: PLAN PARCIAL LOMA DEL CENTENARIO
Ubicacion: MUNICIPIO DE PASTO
IDENTIFICACION DEL MATERIAL:
Procedencia: |Material de sitio
Descripcion: Suelos limo arcillosos de poca plasticidad Fecha del ensayo: Diciembre 02-2021
Referencia: Apique No.8-M3 Profundidad: 7,20 mts
PRUEBAS M A\ gricm?®
M= Peso material en gr 115,6 46,3 2,50
V= Volumen en cm?® 46,3
% PESO UNITARIO = @ 2,50
V)
OBSERVACIONES: Muestra tomada a una profundidad de 6,80 mts

Elaborado por:
Firma:

Nombre:

Cargo:

Aprobado por:

Firma:

Alexander Santacruz Mufoz

Nombre: Javier Enriquez Bravo

Laboratorista en Geotecnia y Pavimentos

Cargo: I.C. Esp. Geotecnia Vial y pavimentos




